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Objetivo/s El objetivo de este trabajo fue evaluar la resistencia adhesiva de disilicato de litio a distintos sustratos utili-
zando como medio de fijación un composite autoadhesivo de curado dual. Materiales y Métodos Se realizaron probe-
tas (n=5) de dentina de terceros molares [D] , de composite (NT Premium Coltène) [C] y de ionómero vítreo modificado 
con resina fotocurable (Riva light cure) [IVR]. Para confeccionar las probetas de C y de IVR se utilizó un conformador 
de 4 mm de diámetro por 2 mm de altura y se polimerizaron por 20 s con unidad de curado (Coltolux led Coltène) a 
1100 mw/cm2. Posteriormente todas las muestras fueron incluidas en resina acrílica con un conformador ad hoc. Se 
diseñaron y fresaron cilindros de disilicato de litio (Upcera) de 3.5 mm de diámetro por 4 mm de altura, los cuales fueron 
adheridos a la superficie de cada una de las probetas utilizando como medio de fijación un composite autoadhesivo de 
curado dual (Bifix SE, Voco), siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando una presión de 25 N/cm2 durante la 
polimerización del mismo. Las muestras se conservaron a 37 ℃ en agua destilada durante 24 h. Las pruebas de resis-
tencia adhesiva [RA] al corte se realizaron con una máquina universal para ensayos mecánicos (Instron Corporation) 
con una velocidad de desplazamiento del cabezal de 1 mm/min. Seguidamente se analizó el tipo de falla [TF] en cada 
una de las muestras. Los resultados de RA fueron analizados estadísticamente mediante Prueba de Kruskal Wallis y la 
correlación entre las variables mediante Coeficiente de Correlación de Spearman  (p˂0,05). Resultados Los valores 
de media y desvío estándar de cada grupo fueron:  [IVR] 4,88 (1,92); [C]  7,05 (1,07); [D] 0,11 (0,04). El análisis con 
la prueba Kruskal-Wallis mostró diferencia significativa entre la RA y los diferentes sustratos (p<0,05). El análisis de 
correlación de Spearman indica que existe relación alta entre las variables RA/TF, y TF/sustrato  (p0,05). Conclusión/
es Bajo las condiciones de este estudio se puede concluir que la resistencia adhesiva de disilicato de litio adherido 
con composite de fijación autoadhesivo de curado dual puede estar condicionada por el tipo de material utilizado como 
sustrato.

Objetivo/s En el presente trabajo se evaluó el efecto protector antioxidante de melatonina (MLT) en GSM de ratas trata-
das con Cf. Materiales y Métodos Se utilizaron 40 ratas Wistar machos adultas divididas en 5 grupos (G): G1: control; 
G2: Control+Etanol: tratados con etanol al 1% durante 10 días consecutivos. Los días 11 y 12 recibieron una dosis de 
solución salina; G3: Cf: tratados con etanol al 1% durante 12 días, días 11 y 12 recibieron una dosis intraperitoneal (i.p.) 
de Cf de 50 mg/Kg de pc; G4: Cf+MLT: se administró diariamente MLT (5 mg/Kg pc, intraperitoneal, disuelta en etanol al 
1%), días 11 y 12 recibieron Cf igual que G3; G5: MLT: tratamiento 12 días consecutivos con MLT (igual dosis de G4). 
Los animales fueron anestesiados, extirpándose ambas GSM y sacrificados, previo ayuno 24 hs. Se midió la concen-
tración de ácido úrico (AU), peróxidos lipídicos (PL) y acuosos (PA), actividad de superóxido dismutasa (SOD) y AS en 
homogenato de GSM. Análisis estadístico: ANOVA y test de Bonferroni, considerando significativo p<0,05. Resultados 
El tratamiento con Cf disminuyó la concentración de AU y la actividad de SOD (AU, mg/mg prot., G1: 2,50±0,68; G2: 
2,18±0,13; G3: 0,54±0,09* G4: 1,95±0,24#, G5: 2,64±0,47, *p< 0,01 G3 vs G1, G2, G4; #p< 0,01 G4 vs G3 y G5; SOD, 
U/mg prot., G1: 4,57±0.95, G2: 4,79±0,94, G3: 2,18±0,53*, G4: 5,13±1,10, G5: 5,09±0,39,*p< 0,01 G3 vs G1, G2, G4 y 
G5). El tratamiento con MLT previno esos efectos. Además, Cf aumentó la formación PL y PA e inhibió la actividad de 
AS y MLT la normalizó parcialmente. Conclusión/es MLT mejoró el estado redox y la actividad de AS en GSM de ratas 
tratadas con Cf. MLT podría prevenir los procesos oxidativos y funcionales en GSM producidos por Cf.


